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Kunststoffproduktion: Qualitatssteigerung durch Uberkorntrennung

Qualitat aufs Korn genommen

PMMA Polymethylmethacrylat wird als hochwertiger Ro hstoff fur die Herstellung von

unterschiedlichsten Endprodukten weiterverarbeitet, die hochsten Qualitdtsanforderungen
gerecht werden missen. Ob beim Einsatz in der Denta |- oder Sanitarkeramiktechnik, eine
prazise Produktbeschaffenheit ist in fast allen Anw endungsbereichen unabdingbar. Bei der
Herstellung des Polymeres haben somit Agglomerate, Uberlangen oder Fehlkorn kein Platz. Um

einen héchstmdoglichen Reinheitsgrad des rieselfahig en Rohstoffes sicherzustellen, werden vor
dessen Abfiullung in Verkaufsgebinde eventuelles Feh Ikorn, welches nicht dem gewilnschten
Kornspezifikation entspricht, ausgesiebt. Die Integ ration der bendtigten Siebtechnik in die
vorhandene Anlage, aber auch die Siebfahigkeit des Produkts missen bei der Entwicklung der
Maschinenlésung berlcksichtigt werden, wie ein Anwe ndungsbeispiel des Siebtechnik-
Experten J. Engelsmann AG zeigt.

Ein weltweit tatiger Produzent der Kunststoffindustrie verfiigt Gber Produktionsanlagen in 25 Landern
der Welt und stellt u.a. fur anspruchsvolle Anwendungsbereiche der Dental- und Sanitarkeramik-
branche unterschiedliche PMMA-Polymere her, die die sich durch eine konsistente Qualitat in engen
Spezifikationsgrenzen und hervorragende Rieselfahigkeit auszeichnen.

Bei internen Qualitatskontrollen der Verkaufsware im siudhessischen Werk Darmstadt wurden teilweise
nicht unerhebliche Schwankungen im Kornspektrum festgestellt. Um den Anteil von Fehlkorn in den
verkaufsfertigen Chargen so weit wie mdglich zu minimieren und eine gleichbleibende Produktqualitat
sicherzustellen, entschloss man sich vor der Abfiillung des Polymere-Produkts in die Verkaufsgebinde
eine Schutz- bzw. Klassiersiebung vorzuschalten. Eine Uberkornabtrennung mit einer Maschenweite
von 200 um sollte gewahrleisten, dass unerwiinschte Agglomerate und Fehlkorn auRerhalb des
festgelegten Kornspektrums ausgesiebt werden. Das Gutkorn dagegen, sollte direkt dem Abfullprozess
zugefuhrt werden. Die Eigenschaften von Kunststoffen in Primarform erschweren jedoch die
Siebaufgabe und stellen hdchste Anspriiche an den Maschineneinsatz. Zudem musste die
Maschinenlésung in die vorhandene Produktionsanlage und an die bauseitig vorhandenen
Gegebenheiten eingepasst werden. So sorgen ein dem Siebprozess vorgeschalteter Tellertrockner und
der Aufstellort in einer Ecke der Gebaudehalle fir beengte Platzverhaltnisse.
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Gemeinsame Versuchsreihe schafft Klarheit und Vertr auen

Dank der umfangreichen Erfahrungen mit komplexen Siebaufgaben wusste man bei Engelsmann um
die Problematik beim Sieben von Kunststoffen. Bei ausgiebigen Tests mit mehrtagigen Versuchsreihen
unter Einsatz des Originalprodukts wurden unterschiedliche Siebmaschinentypen aus dem
Engelsmann-Portfolio auf die bestehenden Anforderungen abgeprift. Die Versuche im Engelsmann-
Technikum wurden im Beisein des Auftraggebers durchgefiihrt, so dass dieser mit in den
Entscheidungsprozess bei der Auswahl des passenden Maschinentyps eingebunden war. Hierbei
erzielte die Langhubsiebmaschine JEL Freischwinger die besten Siebergebnisse, die vom Kunden im
firmeneigenen Labor analysiert wurden. Der Technikumsversuch brachte somit nicht nur wichtige
Erkenntnisse fir die passende Maschinenlésung, sondern er brachte alle Beteiligten die Sicherheit,
dass die diese auch im spateren Echtbetrieb unter den gegebenen Bedingungen einwandfrei
funktioniert.

Die Langhubsiebmaschine der Typenreihe Freischwinger wurde von Engelsmann speziell fir das
Sieben von rieselfahigen Schuttgutern konzipiert. Wegen seiner hohen Durchsatzleistung von bis zu
250 t/h und dem besonders produktschonenden Siebvorgang mit einem trennscharfen Aussiebegrad
von bis zu 99% wird das Freischwinger-Modell in allen Bereichen der Produktion eingesetzt. Fiur die
spezielle Siebanwendung wurde das Grundmodell der freischwingenden Langhubsiebmaschine mit
einem Siebdeck und zwei Siebeinlegern mit einem Maschengewebe von 200 um und einer Siebflache
von 0,75 m2 sowie zwei Auslaufen fir das Grobgut mit einem Durchmesser von 100 mm und die Gut-
bzw. Feinware mit einem Durchmesser von 150 mm ausgestattet.

Elektrostatische Aufladung erschwert die Siebaufgab e

Das Phénomen der elektrostatischen Aufladung, die insbesondere bei pulver- oder granulatférmigen
Kunststoffen auftritt, bringt beim Sieben immer wieder Probleme mit sich. Soll zum Beispiel Staub von
Granulatkérnern abgetrennt werden, bleibt dieser in den meisten Fallen durch die elektrostatische
Aufladung an den Kérnchen haften. Das Problem der elektrostatischen Aufladung lasst sich je nach
Anforderung auf zwei Wegen begegnen: Zum einen durch den Einsatz von antistatisch wirkenden
Zusatzen oder wie in diesem Fall durch die Verwendung von lonisatoren. Angeordnet in der
Produktzufuhrung der Maschine beseitigen die lonisatoren die elektrostatische Aufladung des Produkts
zu einem grof3en Teil vor dem Siebvorgang, so dass das Siebgut nahezu ladungsfrei in die
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Siebmaschine féllt. Die lonisatoren erzeugen lber einen Hochspannungsgenerator ein elektrisches
Feld, welches die Luft um die lonensprihspitzen in positive und negative lonen zerlegt. Sobald das
aufgeladene Granulat-Produkt das Feld passiert, findet ein lonenaustausch statt und es wird entladen.
Aufgrund der elektrostatischen Aufladung des Kunststoffprodukts wurde die Maschine zusétzlich
durchgangig geerdet. Darliber hinaus wurde das Langhubsieb ausgenommen des E-Motors flrr einen
Betrieb in der ATEX Zone 20 (innen) und Zone 22 (auf3en) ausgelegt.

Permanente Siebabreinigung mit zwei unabhéngigen Sy  stemen

Damit sich das Siebgewebe wéhrend des Siebvorgangs nicht mit Grenzkorn (Steckkorn) zusetzt,
wurden, um die geforderte Durchsatzleistung von bis zu 300 kg pro Stunde zu erreichen, die
Spezialsiebmaschine mit zwei Siebabreinigungssystemen ausgestattet, um das Siebgewebe so lang
wie mdglich offen zu halten. Unterhalb des Siebeinlegers ist ein Kugelabreinigungssystem installiert,
dass das Maschengewebe wahrend des Siebvorgangs frei héalt. Eine zusatzlich eingebaute
Ultraschallabreinigung verfligt Gber einen ATEX gerechten Ultraschall-Siebgenerator mit Temperatur-
besténdigkeit von bis zu 80°C sowie zwei Ultraschall-Konvertern mit einer Temperaturbestandigkeit bis
135°C. Sie kann pulsierend oder auch permanent zugeschaltet werden, um die vorgesehene
Produktionszeit einzuhalten. Mit einer verstellbaren Siebneigung ausgestattet, kann die
FlieBgeschwindigkeit des Produkts und somit dessen Verweilzeit auf dem Siebgewebe mit einem
veranderten Neigungswinkel des Siebdecks zwischen 1°-3° beeinflusst werden.

Da auf der Siebmaschine zwei verschiedene Kornspezifikationen gesiebt werden, muissen die
Siebeinleger mit den unterschiedlichen Maschenweiten nach jedem Siebvorgang gewechselt werden.
Um die damit verbundenen Stillstandzeit so kurz wie mdoglich zu halten ist die Siebmaschine auf
Kundenwunsch mit einem aufklappbaren aus Edelstahl gefertigten Deckel mit Schnellspann-
verschlissen und BFM-Stutzen versehen worden, was einen schnellen Zugriff auf die Siebeinleger
ermdglicht. Mit der vorhandenen Schnellwechselausfiihrung lassen sich nach dem Offnen des Deckels
mit nur wenigen Handgriffen die genormten, durch Pressleisten arretierten Siebeinleger schnell und
einfach wechseln. Der freie Zugang zu den Siebeinlegern und deren einfache Demontage erméglichen
in kurzer Zeit eine rickstandslose Reinigung des Produktraums innerhalb der Maschine.
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Zudem konnen Teile im Innenraum leicht erreicht und ausgetauscht werden. Deren einfache
Demontage ermdglichen in kurzer Zeit eine ruckstandslose Reinigung des Produktraums innerhalb der
Maschine. Zudem kénnen Teile im Innenraum leicht erreicht und ausgetauscht werden. Die
Schnellspanner verschliessen den Siebtrog staubdicht mit den Deckelteilen und verhindern das
Austreten von Staubpartikeln wahrend des Siebvorgangs.

Auf Siebprodukt und Aufstellort zugeschnittene Sond erausfuihrung

Da das Produkt auch in der Medizintechnik Anwendung findet, ist eine einfache und vor allem
ruckstandsfreie Reinigungsmaoglichkeit zwingend erforderlich. Diese sollte schnell, einfach und ebenso
barrierefrei durchgefihrt werden kénnen, weswegen die Maschine schrdag in einer Gebaudeecke
positioniert wurde. Hierfir wurde die gesamte Konstruktion der Maschine auf die beengten Verhéltnisse
zugeschnitten in dem beispielsweise der Grundrahmen in seiner urspringlichen Lange, Breite und
insbesondere in der Hohe mit verringerten MafRen in Flachbauweise hergestellt. (L= 2410 mm, B =
850mm H = 750mm). So befindet sich beispielsweise der Produkteinlauf nur 60 cm und die Auslaufe
fur das Fehl- und Gutkorn nur 10 cm ber dem Boden, wobei die Auslaufe zur Bedienseite hin, seitlich
herausgezogen wurden.

Um eine moglichst hohe Produktreinheit zu erreichen, ist eine produktschonende Siebvorgang
sicherzustellen. Hierfur ist die Langhubsiebmaschine sehr nahe an den GMP-Richtlinien ausgefihrt
worden. Auf Spalten, Hohl- bzw. Totraume wurde weitestgehend verzichtet. So wurde bei dieser
Sonderausfuhrung der Klassiersiebmaschine die komplette Auflageflache mit in die Trogwand ein
gekantet, so dass keine Spalten oder Fugen vorhanden sind. Zudem sind alle produktberiihrenden
Teile (14571 bzw. 1.4404) sowie der Grundrahmen und die Schutzverkleidung (1.4541) aus Edelstahl
gefertigt, so dass Ubergéange vermieden und ein hoher Anteil an glatten Flachen eine einfache
Reinigung unterstutzt. Zudem sind alle Dichtungen FDA-konform ausgefuhrt.

Energiearmer Betrieb durch Schwungantrieb

Fir einen energiesparenden Betrieb ist das sonderausgefiihrte Freischwingersieb mit einem speziell
entwickelten Schwungantrieb ausgestattet. Angetrieben Uber einen Elektromotor, der seine Kraft mittels
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eines Keilriemens auf eine mit Schubstangen versehende Schwungmasse lbertragt, ist diese exakt auf
die Masse des Siebtrogs abgestimmt. Dabei wiegt der Antriebsstrang (Welle und Schwungscheibe) in
etwa so viel wie der Trog inklusive dem Produkt. Ein Elektromotor treibt die Masse ca. 15 Sekunden mit
vollem Nennstrom an und halt sie dann mit lediglich 10-20 Prozent der Nennstromstéarke in Schwung.
Dabei wird die elektrische Energie in Rotationsenergie umgewandelt, in den Schwungscheiben
gespeichert und nach und nach abgegeben. Die Maschine benétigt dank des auf dem Masseausgleich
basierenden Antriebs nur wenig Energie (0,55 kW bei 300 kg/h Durchsatzleistung). Im Gegensatz zu
Siebmaschinen mit 6lgeschmiertem Motorgetriebe unterliegt der Schwungantrieb nur geringem
Verschlei3, was wiederum einen niedrigen Materialeinsatz und Wartungsaufwand zur Folge hat. Ein
weiterer Vorteil des Schwungantriebs ist im Hinblick auf die Maschinengréf3e und im Vergleich zu
gangigen Siebmaschinenfabrikaten der gerauscharme Betrieb mit weniger als 79 dB.

Nach viermonatiger Planungs- und Fertigungszeit konnte die Sonderanfertigung der Klassiersieb-
maschine termingerecht nach Darmstadt geliefert werden. Die Arbeit fur den Ludwigshafener
Schittgutspezialisten war damit erstmal getan. Die Montage und Inbetriebnahme tGbernahm in diesem
Fall der Auftraggeber in Eigenregie. Die Investition in die Anschaffung der freischwingenden
Siebmaschine hat die Erwartungen des Kunststoffproduzenten erfiillt. Neben der produktschonenden
und trennscharfen Aussiebung (Ausiebegrad 99%) von Fehlkorn konnte eine kontinuierliche
gleichbleibend hohe Qualitat des verkaufsfertigen Produkts erreicht werden.
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Bildunterschrift:
Die sonderausgefuhrte Klassiersiebmaschine ist mit inrer extrem flachen
Bauweise den beengten Verhaltnissen am Aufstellort angepasst worden.

3 .

Bildunterschrift:
Die Schnellspannverschliisse ermdglichen ein einfaches Offnen des auf-
klappbaren Deckels sowie ein staubdichtes Verschliel3en der Siebmaschine.
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Bildunterschrift:

Das Siebgewebe setzt sich wahrend des

Siebvorgans mit Produktresten zu, was die Durchsatzleistung
beeintrachtigt.

bl

Bildunterschrift:
Das installierte Ultraschallabreinigungssystem sorgt flr eine permanente Abreinigung
des Siebgewebes und gewahrleistet somit eine kontinuierliche hohe Durchsatzleistung.
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Pressekontakt:

Christian Wernicke Tel.:0621-59002-27

Leiter Marketing und Vertrieb christian.wernicke@engelsmann.de
J. Engelsmann AG www.engelsmann.de

Uber J. Engelsmann AG

Die J. Engelsmann AG mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist ein weltweit agierender Anbieter von
Produkten und Dienstleistungen fiir die Schittgutindustrie. Engelsmann hat sich auf die Entwicklung,
Fertigung und den Vertrieb von Siebmaschinen und Anlagen rund um die Befiillung und Entleerung von
Big Bags fur Schittgutprozesse der chemischen, pharmazeutischen, kunststoffverarbeitenden und
Lebensmittelindustrie spezialisiert. 1873 als Hersteller von Miihlsteinen und Mihlenbedarf gegriindet,
fertigt und montiert Engelsmann verfahrenstechnische Anlagen in den Bereichen Sieben, Mischen,
Fordern, Dosieren und Verwiegen. Hochwertige Produktldsungen in der Labortechnik und im Bereich
Rhonradmischer runden das Produktangebot ab. Umfangreiche Engineering-Leistungen sowie die
Durchfuhrung von Montagen, Inspektionen, Instandsetzungen sowie Ersatzteil-Diensten ergénzen das
Leistungsspektrum und bieten den Auftraggebern eine bedarfsgerechte Lésung aus einer Hand.
Modernste Fertigungstechnologien, hohes Fach-Know-how und ein nach DIN EN 9001:2008
ausgerichtetes Qualitditsmanagement-System sorgen fiir einen hohen Qualitatsstandard und eine
starke Innovationskraft als Basis fiir den kontinuierlichen Ausbau der Marktstellung. Uber ein
ausgedehntes Netz an Handelsh&ausern und Vertriebsbiros ist Engelsmann derzeit in 33 Landern
weltweit vertreten.
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